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В настоящее время вопросы реконструкции и технического перево-

оружения промышленных предприятий приобрели общегосударственное 

значение. Кроме того, как показали исследования, этот процесс окупает 

непосредственное влияние на качество продукции (работ, услуг и т. д.).  

По результатам исследований, следует отметить что, реконструкция 

действующих предприятий наиболее эффективна, как правило, на имею-

щихся производственных площадях и при незначительном новом строи-

тельстве отдельных цехов, т. к. требует минимальных капитальных вложе-

ний, что достигается за счет модернизации оборудования или его замены 

на более производительное и отладки технологических процессов.  

Проведение реконструкции предприятий позволит вывести на новый 

качественный уровень, как производственный процесс, так и повысит ка-

чество выпускаемой продукции, которое является неотъемлемой состав-

ляющей развития производства и повышения конкурентоспособности про-

дукции, как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

Экономическая целесообразность реконструкции предприятия опре-

деляется на основе учета периодического совершенствования технологи-

ческих процессов и оборудования действующего производства. Рекон-

струкция должна предусматриваться для любого промышленного пред-

приятия и осуществляться по мере морального и физического износа ос-

новных производственных фондов.  

Ее периодичность связана с необходимостью внедрения научно-

технических достижений в отрасли, повышением требований к объему и 

качеству выпускаемой продукции, использованием новых видов сырья и 

материалов.  

Следовательно, реконструкция предприятий должна быть планомер-

ным процессом, а сроки и объемы ее проведения обоснованы экономиче-

ским расчетом. 
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Свойства заполнителей бетонов и растворов оказывают существенное 

влияние на качественные показатели строительных конструкций. Поэтому 
для планирования свойств необходимых конструкций из бетона необходи-
мо иметь представление о свойствах материалов, из которых они изготов-
лены. Наиболее существенное влияние на свойства растворов и бетонов 
оказывают такие показатели качества заполнителей, как плотность, зерно-
вой состав, форма и характер поверхности зёрен, прочность и чистота за-
полнителя. 

Повышение качества заполнителей из дробленого бетона достигается 
их активацией. Эффект активации заполнителей состоит в разрушении 
слабых зерен щебня или удалении остатков цементного камня, образова-
нии свежих сколов, что приводит к повышению технических характери-
стик бетонов за счет улучшения качества контактной зоны. 

Зерновой состав щебня (гравия) и лома определяют путём рассева 
пробы массой 5 кг, на стандартном наборе сит в порядке возрастания раз-
меров отверстий 1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм. 

Повышение характеристик вторичного щебня обеспечивается за счет 
постепенного уменьшения содержания во вторичном щебне цементного 
камня, что подтверждается снижением водопоглощения и повышением 
плотности вторичного щебня. Кроме того, дробление в 2–3 стадии позво-
ляет снизить межзерновую пустотность щебня так как улучшается форма 
зерен. 

Замена качественного заполнителя на бетонный лом приводит к сни-
жению прочности бетона в возрасте одних суток в 2 раза. Это связано с 
более высоким расходом воды в составе с вторичным заполнителем, что 
вызывает более продолжительный блокирующий эффект пластифицирую-
щей добавки. Через 28 суток прочность бетона на дробленом ломе также 
ниже, но снижение составляет всего 8 %. Однако свойства полученного бе-
тона, в частности прочность более 50 МПа после 28 суток нормального 
твердения, позволяют использовать его для производства большинства 
конструкций современных зданий и сооружений. 

Использование измельченных бетонных изделий даёт возможность 
решить не только экологические, но и экономические проблемы, связан-
ные со строительной отраслью. Исходя из данных, полученных в ходе экс-
перимента, можем сделать вывод, что физико-механические свойства бе-
тонов, полученных из отходов бетонного лома, ничуть не уступают по 
своим свойствам бетону на природном щебне.  




