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Целью проводимых исследований являлось определение оптимально-

го способа введения модифицирующей лигатуры в расплав меди. В работе 

использовались механически сплавленная композиция Cu + 20% Sn с диа-

метром гранул 0,125–0,500 мм. 

Применяли три способа брикетирования полученной шихты: 

– простой и широко применяемый в классической порошковой метал-

лургии способ холодного двухстороннего прессования по упору в сталь-

ных пресс-формах до плотности  75 % от теоретической; 

– с целью повышения плотности следующую партию брикетов ком-

пактировали горячим прессованием со степенью пластической деформа-

ции () 35 %. Применялось двухстороннее прессование в стальной пресс-

форме, нагретой до 600 
о
С. Плотность полученного материала составляла 

95–98 % от теоретической; 

– для достижения плотности лигатуры близкой к 100 % применяли го-

рячее выдавливание с большими степенями обжатия. Коэффициент обжа-

тия достигал 95 %, что обеспечивало коэффициент вытяжки – 20. Ском-

пактированные образцы лигатуры вводились в расплавленную медь, 

нагретую до ~1300 
о
С. Время выдержки для формирования сплава варьи-

ровалось в интервале 3–30 мин. 

Проведенный анализ химического состава показал, что оптимальное 

усвоение легирующих элементов достигается по третьему варианту с при-

менением горячего выдавливания – экструзии.  

Лигатура, полученная горячей экструзией холодно-прессованных 

брикетов из механически сплавленных композиций, представляет собой 

структурно однородный компактный материал с плотностью более 99,5 % 

от теоретической. Ее растворение в расплаве меди, температура которого 

составляла 1300
о 

С, происходило в течение 3–4 мин, что существенно 

уменьшало общую продолжительность плавки. Так же согласно результа-

там исследования, применение лигатур, полученных горячей экструзией 

механически сплавленных композиций, существенно снижает угар леги-

рующих элементов при плавке бронз.   
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Важным показателем, позволяющим оценить возможности человека 

или домохозяйства в целом, выступают доходы. Именно доход, его размер, 
определяет степень удовлетворения потребностей человека. Актуальность 
данной проблемы обусловлена тем, что в настоящее время неравенство до-
ходов может достигать огромных масштабов и тем самым создавать угрозу 
для политической и экономической стабильности в стране. Это приводит к 
необходимости проводить мероприятия по распределению и перераспре-
делению доходов, сокращению разрыва в доходах различных групп насе-
ления. 

Большое значение для характеристики благосостояния населения 
имеют совокупные доходы. Была проанализирована динамика номиналь-
ных и реальных доходов населения страны. Реальные денежные доходы 
населения Республики Беларусь с 2014 по 2016 гг. уменьшились на 7,8 %. 
При этом в 2016 г. реальные доходы белорусов показали самое сильное па-
дение за последние 10 лет (на 6,9 %). В 2017 г. наметилась положительная 
динамика: реальные располагаемые денежные доходы увеличились на  
2,4 %, а за первый квартал 2018 г. составили 107,6 % к уровню первого 
квартала 2017 г. [1]. 

Для оценки неравенства в распределении доходов в обществе тради-
ционным является коэффициент Джини. Он измеряется от нуля до едини-
цы и чем больше значение этого показателя, тем выше считается степень 
неравенства. Для Беларуси этот показатель относительно невысок – 0,28 
[2], что позволяет говорить о высокой степени равенства в белорусском 
обществе. Это обеспечивается главным образом посредством фискального 
механизма, который позволяет государству перераспределять финансовые 
ресурсы. Однако такая политика снижает стимулы к труду, т. к. базируется 
на обеспечении максимальной занятости и уравнительном подходе к фор-
мированию заработных плат. 
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