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В последнее время все больше внимания уделяется вопросу создания 

строительных материалов с использованием вторичных материальных ре-

сурсов, что позволило бы в значительной степени обеспечить ресурсосбере-

жение в строительной отрасли. 

Декоративная штукатурка на основе вторичного сырья текстильной 

промышленности представляет собой композицию наполнителя и вяжущего 

вещества. В качестве наполнителя использованы текстильные и раститель-

ные волокна. Состав представляет собой экологически чистый материал, так 

как в качестве основного компонента использованы хлопковые волокна. По-

лученные свойства материала: высокая тепло- и звукоизоляция, высокая воз-

духопроницаемость. Одним из способов уменьшения стоимости готовой 

продукции является снижение величины расхода готовой смеси на 1 м
2
 пло-

щади поверхности конструкции путем получения волокон определенной 

фракции на экспериментальной дробилке. Предлагаемый материал в 

1,7…5,8раза дешевле зарубежных аналогов (табл. 1).  
 

Табл. 1. Сравнительный анализ импортной и разработанной декоративной 

штукатурки 
 

 Название фирмы Цена за 1 м
2
, тыс.р. 

Страна произ-

водитель: 

Франция Сенидеко 64 

Котекс 188 

Турция Силкоат 95 

Бэйромикс 55 

Япония Волана 179 

Россия Касавага 66 

Разработанный состав материа-

ла 

 32 

 

Таким образом, разработанная декоративная штукатурка позволяет 

обеспечить не только ресурсосбережение в строительной отрасли, но и им-

портозамещение.  
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Способ разделения частиц основан на различии в массе и аэродинами-

ческих свойствах частиц и примесей. Аэродинамические свойства мелко-
дисперсных частиц и примесей характеризуются сопротивлением, которое 
оказывает их движению воздух.  

В фундаментальных работах по механике таких сред дано математиче-
ское описание этого взаимодействия для ряда практических задач с несущей 
сплошной средой и с перемещаемой или неподвижной дискретной средой. В 
качестве математической модели для описания пылевого облака принимает-
ся модель сплошной среды, состоящей из мелкодисперсных частиц. Учиты-
ваются силы, действующие на частицы со стороны воздуха, размер мелко-
дисперсных частиц и количества движения частиц при столкновениях с под-
ложкой. Предполагается, что в таких столкновениях на подложке оседает 
масса мелкодисперсных частиц, благодаря нанесенному клеевому составу, 
пылевому потоку и коэффициенту захвата частиц KP. При столкновениях с 
подложкой частицы полностью теряют свое движения.  

Экспериментальный статистический ряд графически оформляется в ка-
честве гистограммы. Вид гистограммы позволяет предположить, что распре-
деление частиц волокнистой пыли подчиняется закону распределения Релея. 
На базе теоретических исследований определены численные значения пара-
метров распределения Релея: мат. ожидание mx = 1,1 мм, дисперсия Dx = 0,64 
мм, среднее квадратичное отклонение σx = 0,8 мм. Тогда закон распределения 
Релея может быть представлен в виде: f(x)=(x/0.64)e

-(x^2/1.28)
. Решая диффе-

ренциальные уравнения, можно определить координаты положения отры-
ваемой волокнистой частицы материала во времени:  

 X=t(wx-e
-(t/τ

); y= t(wy-e
-(t/τ

)  .  (1) 
Рассчитанные по уравнениям (1) значения x и y позволяют найти коор-

динаты расположения пылевого облака. Выполненные эксперименты вы-
явили, что основными факторами, определяющими интенсивность пылевы-
деления, являются: 

а) технологические параметры и физико-механические свойства сыпу-
чего материала: давление воздуха в магистрали, частота вращения ротора n, 
с

-1
, влажность материала W, %; гранулометрический состав; расход материа-

ла Qм, кг/с; плотность частиц ρм, кг/м
3
;  

б) конструктивные параметры форсунок, бункера и ротора: размеры ло-
пастей ротора, количество лопастей, геометрия лопасти; частота расположе-
ния форсунок, направление потока воздуха, геометрия отверстий, расстояние 
от форсунки до подложки H1, м; высота перегрузки Н, м; форма бункера; тип 
укрытия, подложки; степень герметизации укрытия.  




