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Одним из удобных и распространенных методов исследования сопро-

тивления сварных соединений хрупкому разрушению является испытание 
их на ударную вязкость [1]. В [2, 3] представлены результаты исследований 
ударной вязкости металла шва сварных соединений, выполненных 
проволокой типа Св-08ГС при использовании различных защитных сред. 

Методы механики разрушения [4] позволяют на основе испытаний на 
ударный трехточечный изгиб определить не только величину ударной 
вязкости, но и оценить особенности разрушения и другие показатели 
трещиностойкости. 

В частности, количественная оценка площади вязкой составляющей в 
изломе позволит определить вид разрушения (хрупкое, квазихрупкое или 
вязкое) сварного соединения, металла околошовной зоны и основ- 
ного металла. 

Методики испытания на трехточечный изгиб позволяют также 
определить критические коэффициенты интенсивности напряжений, по 
значениям которых можно дать объективную оценку трещиностойкости 
материала сварных соединений. 
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