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Образованная в 1919 г. Лига Наций вопрос о беженцах начала рассмат-

ривать как международную проблему. Организация Объединенных Наций 

признала, что необходимо координировать действия государств по оказа-

нию помощи людям, которые покинули постоянное место жительства 

вследствие вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 

признаку расы, религии, гражданства, национальности, политических 

убеждений. В 1950 г. было учреждено Управление Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев, а в 1951 г. принимается Конвенция о статусе бе-

женцев.  

Республика Беларусь с первых дней своего существования непосред-

ственно была вовлечена в процесс решения проблем, связанных с миграци-

ей и беженцами. После распада Советского Союза во многих государствах 

на постсоветском пространстве и странах дальнего зарубежья вследствие 

нарушения прав человека в нашу республику увеличился поток репатриан-

тов, представителей депортированных народов, лиц, ищущих убежища. В 

силу этих и некоторых других обстоятельств в Республике Беларусь в    

1992 г. создается Государственная миграционная служба.  

На современном этапе осуществляется тесное сотрудничество УВКБ 

ООН с Белорусским обществом Красного Креста. С 2015 г. и по настоящее 

время действует Программа Красного Креста по обеспечению особо уязви-

мой категории переселенцев (многодетных семей, пенсионеров, беремен-

ных женщин, инвалидов). В 1997 г. в Минске был создан Центр по приему 

беженцев, который в 1999 г. преобразован в Службу по консультированию 

беженцев. 30 августа 2014 г. А. Г. Лукашенко подписал Указ «О пребыва-

нии граждан Украины в Республике Беларусь». 

Согласно Закону «О беженцах», Министерство внутренних дел Рес-

публики Беларусь обеспечивает реализацию единой государственной поли-

тики в области вынужденной миграции, осуществляет взаимодействие в 

данной области с другими государственными органами и иными организа-

циями. 

Таким образом, в Республике Беларусь правовые стандарты по защите 

прав беженцев соответствуют международным нормам и успешно реализу-

ются. 
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Основным показателем качества сварного соединения дуплексных ста-

лей является микроструктура. Дуплексные стали обладают двухфазной 

аустенитно-ферритной структурой. Количество ферритной фазы напрямую 

влияет на свойства данного материала. В настоящее время существует не-

сколько методик определения ферритной фазы: металлографическая, маг-

нитная и пондеомоторная.  

Для определения ферритной фазы использовались сварные образцы 

труб из дуплексной стали.  

Шлифование производилось вручную на стекле при интенсивном 

охлаждении водой  с постепенным уменьшением зернистости наждачной 

бумаги. При шлифовании образцов использовалась наждачная бумага (со-

гласно ISO 6344). Завершающим этапом изготовления микрошлифа являет-

ся химическое травление. Оно выполнялось реагентом следующего состава 

(согласно ГОСТ 11878-66): 20 мл Н2О, 20 мл HCl (конц.), 4 г CuSO4, время 

травления при 20 °С 10–15 секунд. 
 

Табл. 1. Сравнительная характеристика содержания ферритной фазы 
 

 Показания ферритометра, % Результаты компьютерной 

планеметрии, % 

Основной металл 35,15 51,82 

ЗТВ 31,38 48,55 

Сварной шов 29,23 47,35 
 

Фотографии микроструктуры сварного шва, зоны термического влия-

ния, основного металла были получены  на металлографическом микроско-

пе Neophot 21. Определение содержания ферритной фазы выполнялось в 

программе JMicroVision 1.2.7. 

Основным недостатком металлографического метода определения со-

держания ферритной фазы является длительность по времени. Этого недо-

статка можно избежать, если определять количество ферритной фазы при 

помощи ферритометра. Наиболее быстрым, из рассмотренных, является 

определение содержания ферритной фазы с использованием ферритометра, 

однако необходимо проводить калибровку прибора. 

  




