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Широкое применение древесины в строительстве объясняется весьма 

ценными свойствами этого материала. Дерево, как строительный материал 

конкурирует с железобетоном и металлом. Главным преимуществом дере-

вянных конструкций является химическая стойкость к воздействию агрес-

сивных сред. Это превосходство чаще всего используют для строительства 

спортивных объектов и складских комплексов для хранения и переработки 

калийных удобрений и солей. Однако с течением времени в конструкциях 

и элементах зданий и сооружений появляются дефекты и повреждения, ко-

торые необходимо устранять. 

Наиболее широко распространенными конструкциями спортивных и 

складских помещений являются клееные арки. Один из способов усиления 

представлен на Рис. 1. Данные способы усиления не всегда применимы для 

зданий и сооружений с высоким показателем химически агрессивных сред, 

так как для усиления применяются металлические элементы, которые под-

вергаются коррозии. 
 

 
 

Рис. 1. Усиление клееных деревянных арок 
 

В настоящее время активно развивается рынок по производству и 

применению композитных материалов, в частности CFRP материалы. Эти 

материалы уже нашли широкое применение в области усиления железобе-

тонных конструкций, деревянных изгибаемых балок. 

Авторы предлагают рассмотреть возможность использования CFRP-

лент для усиления сжато-изгибаемых деревянных клееных элементов кон-

струкций. CFRP материалы имеют аналогичные с древесиной преимуще-

ства: высокая прочность, доступность, высокая химическая стойкость к 

воздействию химически агрессивных сред. Благодаря сочетанию компо-

зитных естественных и искусственных материалов, возможно получить 

конструкции с высокими показателями по прочностным характеристикам 

и химической стойкости.  
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В резонаторных СВЧ плазмотронах для получения разряда использу-

ется энергия «стоячих волн». Наличие неоднородности распределения 

электрического поля в объеме резонатора приводит к неравномерности 

нагрева образцов и, следовательно, к неравномерности скоростей обработ-

ки материалов. В целях снижения неравномерности распределения СВЧ 

энергии в резонаторной камере предложено использовать вращающийся 

диссектор, который крепится внутри резонатора. Диссектор представляет 

собой несколько металлических лопастей определенной конфигурации, за-

крепленных на общей оси. Экспериментальные исследования распределе-

ния электромагнитной энергии в разрядном объеме проводились на базе 

лабораторной СВЧ плазменной установки резонаторного типа. Характер 

распределения мощности СВЧ волны в объеме плазмы СВЧ разряда иссле-

довался при помощи «активного зонда», подключенного к измерителю 

мощности, который перемещался по оси кварцевой камеры СВЧ плазмот-

рона. Установлено (рис. 1),что вращение лопастей диссектора приводит к 

уменьшению разброса амплитуды величины СВЧ энергии по оси разряд-

ной камеры. При вращении диссектора в зависимости от расположения ло-

пастей, условия распространения электромагнитных волн меняются, что 

приводит к снижению неравномерности распределения электромагнитной 

энергии в резонаторной 

камере СВЧ плазмотро-

на. Предложенное кон-

структивное решение 

позволяет уменьшить 

неравномерность интен-

сивности СВЧ энергии в 

объёме разрядной каме-

ры, что может обеспе-

чить увеличение равно-

мерности обработки ма-

териалов и изделий 

электронной техники. 

  

Рис. 1. Показания измерителя мощности по 

длине разрядной камеры 


